Tabela de Resisténcia Quimica

PRODUTO QUIMICO

ACETATO DE ALUMINIO
ACETATO DE AMILA
ACETATO DE AMONIA
ACETATO DE ANILINA
ACETATO DE BUTILA
ACETATO DE CHUMBO
ACETATO DE ETILA
ACETATO DE METILA
ACETATO DE PRATA
ACETATO DE SODIO
ACETATO DE VINILA
ACETONA (DIMETIL CETONA)
ACIDO ACETICO 5%
ACIDO ACETICO 50%
ACIDO ACETICO 100%
ACIDO ARSENICO

AcIDO BENZOICO

ACIDO BORICO

ACIDO BROMIDRICO 100%
AcIDo BUTIRICO

ACIDO CITRICO 10%
ACIDO CLORIDRICO 5%
ACIDO CLORIDRICO 20%
ACIDO CLORIDRICO 35%
ACIDO CLOROACETICO
ACIDO CLOROSSULFONICO
ACIDO CROMICO 50%
ACIDO ESTEARICO
ACIDO FLUORIDRICO 4%
ACIDO FLUORIDRICO 40%
ACIDO FLUORIDRICO 60%
ACIDO FORMICO 3%
ACIDO FORMICO 50%
ACIDO FORMICO 85%
AcIDO FORMICO 100%
ACIDO FOSFORICO 5%
ACIDO FOSFORICO 50%
ACIDO FOSFORICO 85%
ACIDO GRAXOS

ACIDO LACTICO 3%
ACIDO LACTICO 85%
AcCIDO LAURICO

AciDO MALICO

ACIDO MURIATICO 10%
ACIDO MURIATICO 25%
ACIDO MURIATICO CONC.
ACIDO NITRICO 10%
ACIDO NITRICO 50%
ACIDO NITRICO 70%
ACIDO OLEICO

ACIDO OXALICO 10%
ACIDO PALMITICO
ACIDO PERCLORICO 70%
ACIDO PiCRICO

AcIDO SALICiLICO

ACIDO SULFURICO 6%
ACIDO SULFURICO 20%
ACIDO SULFURICO 30%
ACIDO SULFURICO 60%
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PRODUTO QUIMICO

ACIDO TANICO

ACIDO TARTARICO

ACIDO TRICLOROACETICO
AGUCAR DE CANA

AGUA DE CLORO

AGUA DESTILADA

AGUA MARINHA

ALCOOL ALiLICO

ALCOOL AMILICO

ALCOOL BENZILICO
ALCOOL BUTILICO
ALCOOL ET{LICO ABSOLUTO
ALCOOL ISOPROPILICO
ALCOOL LAURILICO
ALCOOL METILICO
AMONIACO (GAS LIQUIDO)
AMONIACO (GAS SECO)
ANIDRIDO ACETICO
ANIDRIDO FTALICO
ANILINA

BENZALDEIDO

BENZENO OU BENZOL
BICARBONATO DE AMONIA
BICARBONATO DE POTASSIO
BICARBONATO DE SODIO
BISSULFATO DE SODIO
BISSULFETO DE CARBONO
BISSULFITO DE CALCIO
BISSULFITO DE SODIO
BORATO DE SODIO

BORAX

BROMETO DE HIDROGENIO
BROMO

BUTANO

CARBONATO DE AMONIO
CARBONATO DE POTASSIO
CARBONATO DE SODIO
CASEINA

CERVEJA

CIANETO DE COBRE
CIANETO DE MERCURIO
CIANETO DE POTASSIO
CIANETO DE PRATA
CIANETO DE SODIO
CICLOHEXANOL
CICLOHEXANONA
CLORATO DE POTASSIO
CLORATO DE SODIO
CLORETO DE ALILA
CLORETO DE AMILA
CLORETO DE AMONIA
CLORETO DE HIDROGENIO
CLORETO DE MAGNESIO
CLORETO DE MERCURIO
CLORETO DE METILA
CLORETO DE METILENO
CLORETO DE NfQUEL
CLORETO DE POTASSIO
CLORETO DE SODIO
CLORETO ZINCO 10%
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SRISAIR IR A IR SRR AR RINA IR BN M 02 N maior a temberatura maior o fator e vice-versa. Qhanto

IODEIOIDE BOTA 3510 R . — menor o raio de curv,atura maior o fator e vice-versa

10DO (EM ALCOOL) R R ; 2 ! E: ~

UACA SOLVENTE == ar R Evgqtuals alteracOes nos produtos poderao ocorrer sem
» . prévio aviso.

LEITE R R

MANTEIGA R

MELACO R Legenda R = Recomendavel o

METILETILCETONA NR Rr Rr NR Rr Rr = Rgcomendavel com restrigdes

NAFTA RRINR = | NR = N3o Recomendavel

NAFTALENO NR NR

'NITRATO DE AMONIO EK K R



